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5  Schmierfette

5.1 NLGI Konsistenz

NLGI PENETRATION bei 25°C (1/10 mm)

000 445-475

00 400-430

0 355-385

1 310-340

2 265-295

3 220-250

4 175-205

5 130-160

6 85-115


