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4.2 Herstellung PAO 

4.3 Verträglichkeit/Mischbarkeit
Mischbarkeit Mineralöl Alkyl-

benzole

Polyalfa-

olefine

Polygly-

kole

Natürl. 

Ester

Synthet. 

Ester

Silikonöle 

Methylart

Silikonöle 

Phenylart

Polyether

Mineralöl • ja ja nein ja ja nein ja nein

Alkylbenzole ja • ja ja ja ja nein ja nein

Polyalfa-

olefine

ja ja • nein ja ja nein ja nein

Polyglykole nein nein nein • ja ja nein nein nein

Natürlliche 

Ester

ja ja ja nein • ja nein ja nein

Synthet. 

Ester

ja ja ja nein ja • nein ja nein

Silikonöle 

Methylart

nein nein nein nein nein nein • ja nein

Silikonöle 

Phenylart

ja Ja ja nein ja ja ja • nein

Polyether nein Nein nein nein nein nein nein nein •


